(CHIORINO)

BANDAS TRANSPORTADORAS Y DE PROCESO FICHA TECNICA
2M20 U0-V25 RT

[l cowposicion
Material PVC 65 Sh.A (£5)

£ Espesor 2.50 mm 0.098 in.
00
® & Acabado RT
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g Color Verde

Coef. de
friccion ~MF

of Material Poliéster (PET)
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§§ Capas 2

e

* Trama Rigida

g Material Tejido con impregnacion de poliuretano (TPU)
oE Espesor --- mm - in.
25
3= Acabado Tejido LdB

o

< .

o Color Gris

©

[ oavos TECNICOS ) caracTERisTICAS

Espesor total 5.00 mm 0.20 in. Influencia humedad no
Peso 5.70 kg/m’ 1.16 Ibs./sq.ft Adecuado para el detector de metales si
Traccin 1% de alargamiento 20N/mm  114.0 Ibs./in. Antiestaticidad dinamica permanente (UNI EN ISO 21179 no
Traccion max admisible 40 Njmm 228.0 Ibs./in. Conductividad de la superficie (UNI EN ISO 284 no
) Deslizamiento sobre chapa si
Resistencia 1 min. -10°c 14 °F Deslizamiento sobre rodillos si
a la temperatura méx. +60 °C 140 °F : :
Mg u_s(? dgtlla banda en la cercania de sus valores limites puede comprometer Deslizamiento sobre chapa ambos lados no
suvida ti Deslizamiento en artesa no
Radio / Didmetro minimo de la polea ©® Cuello de cisne no
m Radio min. del canto de cuchilla no Transporte inclinado si
= Diam. min. polea en flexion 100 mm 3.94 in, Bandas para acumulacidon no
= Diam. min. polea en contraflexion 150 mm  5.91 in.
Bandas curvas no
@ Calculado en base al sistema de empalme aconsejado por Chiorino N N P N
Clase de resistencia quimica link 3
Coeficiente de friccion lado deslizamiento
. CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS
m Chapa acero 0.20 [-] o
Chapa plast. o madera 0.25 REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones Il
" pap ) ' (-1 EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
m Tambor acero 0.20 [-] EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
= Tambor forrado 0.30 [-] Directiva EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones
FDA (Food and Drug Administration)
Ancho max. produccion 2000 mm 79 in.

[ secTORES DE APLICACION

Industria de la ceramica
Industria marmolera y del granito
Transportes magnéticos de chapas

B notas

CODIGO DE PRODUCTO: NA37 Fecha ultima modificacion: 12-12-2018

RESTRICCION DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C. y humedad relativa del 50% y esto
significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva
responsabilidad referente a la apropiada eleccién y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no sera responsable de cualquier dafio
que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificacién de los datos mencionados en la ficha podra ser hecha sin advertencia previa.

WWW.chiorino.com



(CHIORINO)

BANDAS TRANSPORTADORAS Y DE PROCESO FICHA TECNICA SISTEMA DE EMPALME
2M20 U0-V25 RT

* Método de empalme recomendado ZETA SIMPLE - 80 x 10 mm
Otros métodos de empalme:
\ A
\ ESCALON
B A =80 mm
B =10 mm

Para cualquier informacién adicional, respecto a los
métodos de empalme CHIORINO, véase el catalogo

general.
* Parametros de fusion
Prensa caliente P\PL\PLS Recomendaciones para la regulacion de la prensa:
1. 'llJIiIizar gll termdémetro
Valores de prensado KM330", para comprobar
Ia} _tetmp_eregturla %fec(tjlva en
: ° el interior de la banda.
Temperatura placa superior 175 °C Colocar a sonda segun el
Temperatura placa inferior 175 °C dibujo lateral.
Temperatura sonda 175 °C
. . 2. Recomendamos sacar la banda desde la prensa sélo
Mantenimiento en temperatura 3 min. al final del ciclo de enfriamiento.
Presion 3 bar | 3. Se garantiza el éxito en la realizacién del empalme
solo tS| las tten?peraturas getlahprensall StOT)I lateral
i = exactamente las que se detallan en la tabla lateral.
Film TC29 - Film PVC verde Recomendamos ﬂna comprobacion periédica del
funcionamiento de los termostatos.
Adhesivo -

* Esquema de preparacion de la maquina

SSS —_— Placa de calentamiento superior
| —_— Chapa de nivelacién superior
—_— Impresién silicona RT (1G12)
—_— Film
. __________________________________________________§ E—— Banda
—_— Tejido antiadherente de silicona (TX67)
i —_— Chapa de nivelacion inferior
SSS —_— Placa de calentamiento inferior

* Notas

Después de haber realizado el primer prensado y el empalme de la banda, hay que realizar otra prensada utilizando la impresiéon RT con
una temperatura de los platos de la prensa a 150 °C.

CODIGO DE PRODUCTO: NA37 Fecha ultima modificacion:  30-01-2014

RESTRICCION DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C. y humedad relativa del 50% y esto
significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva
responsabilidad referente a la apropiada eleccién y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no sera responsable de cualquier dafio
que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificacion de los datos mencionados en la ficha podra ser hecha sin advertencia previa.

WWW.Chiorino.com



